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Gepriiftes Material

Interne Referenznummer:
Datum Probeneingang:

Art und Zustand der
Verpackung:

Anzahl / Menge Material:

Herstellerangaben:

Hersteller:

Produktname:
Artikelnummer:

Allg. Beschreibung:

Zusammensetzung laut
Hersteller:

Produktionsdatum:

Chargennummer:

Materialprobenahme
beim Hersteller:

Material enthommen:

Alter des Materials bei
Probeneingang:

E4062-1
13. Januar 2025

Originalgebinde; unversehrt

angeliefert wurde ein Metallgebinde Harter-Komponente mit 4 kg
und ein Metallgebinde Harz-Komponente mit 1 kg

Chemotechnik Abstatt GmbH
Beilsteiner StraBe 38
74232 Abstatt

RHONASTON® Megatop
Nicht bekannt

Epoxidharzversiegelung fir mineralische Belage und ECC-
Hybridbeschichtungen

Auftragsmenge: einmaliger Anstrich mit einer Farbwalze
ca. 180 g/m?

> 25 % Bisphenol-A-Epichlorhydrinharz
> 10 % Bisphenol-F-Epichlorhydrinharz

Harz-Komponente

Harter-Komponente: < 15 % Epoxid-Polyoxyalkylenamin-Addukt
< 10 % Aliphatisches Polyamin
< 1 % Isophorondiamin

< 1 % m-Xylylendiamin

10. Dezember 2024 (Harz)
16. Dezember 2024 (Harter)

101241 (Harz)
161241 (Harter)

8. Januar 2025

aus Lagerbestanden

34 Tage (Harz)
28 Tage (Harter)
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Bild Probenmaterial:

2 Durchfiihrung

2.1 Priifstlickherstellung

Lagerung am IBP:
Offnen der Verpackung:
Prufstlckherstellung durch:

Materialauswabhl:

Tragermaterial:
Anzahl Prufstlcke:

Beschreibung:

Versiegelung von Ruckseiten
und Randern:

Nassgewicht/Trockengewicht:

Flachengewicht:

Abmessungen Prafstlck(e):

Emittierende Oberflache:

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP

Megatqp

s

0 Tage
13. Januar 2025 um 10.29 Uhr
Mitarbeitende des IBP und Beauftragter des Auftraggebers

1 kg Harz (komplettes Gebinde)
4 kg Harter (komplettes Gebinde)

Glasplatte mit 40 cm x 30 cm
1

Das Gebinde der Harz-Komponente wurde vollstandig zum gesam-
ten Gebinde der Harter-Komponente gegeben. Beide Komponen-
ten wurden mit einem elektrischen Handrlhrgerat zu einer
homogenen Masse vermischt. Eine Teilmenge der Mischung wurde
mit einer Farbwalze (Nylon, Florhéhe 14 mm) entsprechend dem
angegebenen Verbrauch (Herstellerangabe) auf eine Glasplatte
aufgetragen.

Ruckseite Uber Tragermaterial, Rander nicht notwendig

Nassgewicht: 23,14 g (direkt nach Auftrag)
Trockengewicht: 13,95 g (am Ende des Prifkammerexperiments)

Nassgewicht: ca. 190 g/m?
Trockengewicht: ca. 116 g/m?2

30cm x40 cm

0,12 m?
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Vorkonditionierung:

Beginn der Prifung:

Bild Prufstlck:

2.2 Versuchsdurchfiihrung

nicht notwendig

13. Januar 2025 um 10.40 Uhr (= Einbringung in Prifkammer)

Auf Basis des AgBB-Schemas 2024 [1] wurde das Prifstlick einem 28-tagigen Prifkammerexperi-
ment nach DIN EN 16516 [2] unterzogen. In Tabelle 1 finden sich die Randbedingungen des Prif-
kammerexperiments. Die Parameter flr die Probenahme und die angewandten Analysenverfahren
[2] sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

P~ PN

Tabelle 1: (7= N
Randbedingungen der Versuchsdurchfihrung. \2\
A £ ‘
Parameter Erliuterung Wé%i\sd,
Material Edelstahl
Prifkammer Volumen 200
Hersteller IBP
Systemblindwerte der Prifkam- Einzelstoff > 2 pg/m3 [Anzahl] 0
mer TVOC-Wert Cg bis Ci6 [ugra/m3] 12
Temperatur equilibrierte Prifkammer [°C] 23,0
P wahrend der Prifung [°C] 23+ 1
. equilibrierte Prifkammer [%] 50
Relative Luftfeuchte wahrend der Prifung [%] 50+5
LGftungsrate wahrend der Prifung [m3/h] 0,15
Luftwechselrate wahrend der Prifung [1/h] 0,65
Flachenspezifische Liftungsrate | wahrend der Prifung [m3/(m2 - h)] 1,25
Emissionsszenario Boden
Beladung wahrend der Prifung [m2/m3] 0,522
Arlmlstrc.).mgeschwmdlgkelt am wahrend der Prifung [m/s] 0,1 bis 0,3
Prufstlck
Reinluftsystem Uber Aktivkohle und Partikelfilter aufgereinigte Pressluft
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Tabelle 2:

Probenahme- und Analysenverfahren.

\

Probenahme-| Proben- Dauer NS

Stoff- . Analysenver- |- °
zeitpunkt volumen Probe- Adsorbent fahran 20

gruppe [d] " [NL] nahme [h] anren—

VOC 3 o8 2,0 0,33 Adsorptionsrohr- | Thermodesorp-

' 5,0 0,83 chen Tenax TA® tion, GC-MS ?

DNPH-Kartusche
Aldehyde & 3,28 60 1,0 “DNPH Silica” HPLC-DAD ¥
Ketone
(Fa. Waters)

1) Zeitpunkt nach Beginn der Prifung.

2) Qualitative und quantitative Analyse mittels TD-GC-MS (Thermodesorptions-Gaschromatografie-Massenspektro-
metrie) nach IBP — SAA 280/070, Kalibrierung Uber Flissigdotierung der Standards auf Tenax TA™.

3) Untersucht wird auf die DNP-Hydrazone folgender Stoffe (nach IBP — SAA 280/072): Formaldehyd, Acetaldehyd,
Aceton, Propionaldehyd, Butyraldehyd, 2-Butanon, Crotonaldehyd, Valeraldehyd, Isovaleraldehyd, Cyclohexa-
non, Hexanal, Benzaldehyd, MIBK, o-Tolualdehyd, m-Tolualdehyd, p-Tolualdehyd, Heptanal, Octanal, Nonanal,
Decanal. Die Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch Gber Finf-Punkt-Kalibrierfunktionen der DNP-Hydrazone
in Acetonitril.

Der Prifkammerversuch wurde unter den realitatsnahen Bedingungen des Raummodells (Bela-
dung, Temperatur, Luftwechsel) durchgefihrt. Versuchsbedingt kann in der Prifkammer der Ein-
fluss von Senken, Sperrschichten u. . Effekten, wie sie in realen Raumen auftreten, nur
naherungsweise nachgebildet werden. Die Ergebnisse sind vor diesem Hintergrund zu betrachten.

3 Ergebnisse

Die erhaltenen Messergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3:
Zeitabhangige, chemisch-analytische Messwerte (Mittelwerte) fr die gemessenen Stoffkonzentra-
tionen. ) :
Stoffkonzentration in der \‘ :
Stoff CAS-Nr. Prifkammerluft [ug/m3] |\ EN"; '3
3d 28 d fha/m’]
VVOC 1
Formaldehyd ? 50-00-0 <5 <5 100
Acetaldehyd ? 75-07-0 <1 <1 300
Propanal ? 123-38-6 1 <1 -3
VOC
Benzaldehyd 2 100-52-7 1 <1 90
1-Butanol ¥ 71-36-3 <1 <1 3000
2-(Dimethylamino)-ethanol * 108-01-0 1 <1 -3
1,2-Propandiol ¥ 57-55-6 <1 <1 2100
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Stoffkonzentration in der |\
Stoff CAS-Nr. Priifkammerluft [ug/m3] | MK
3d 28 d [hg/m3 |

2-Butoxyethanol ¥ 111-76-2 16 1 1600 ]
Dipropylenglykolmono-methylether # | 20324-32-7 5 <1 3100
Dipropylenglykolmono-methylether ¥ | 20324-32-7 6 <1 3100
Dipropylenglykolmono-methylether ¥ | 13429-07-7 13 1 3100
Benzylalkohol 4 100-51-6 73 4 440
2-[2-(Allyloxy)ethoxylethanol 15075-50-0 1 <1 -3
4-tert-Butylphenol 98-54-4 1 <1 -3
1-Epoxy-3-phenoxypropan © 122-60-1 1 <1 -3

Keine NIK festgelegt.

OUTh WN —
D= —

Nr. 1272/2008 Anh. VI Tab. 3.1

4 Konformitatsaussagen

NIK: Niedrigste interessierende Konzentration, Angabe It. NIK-Liste Stand 2022.
Identifizierung und Quantifizierung mittels HPLC-DAD Uber Referenzsubstanzen.

Identifizierung und Quantifizierung mittels Referenzsubstanz, GC/MS.
Identifizierung Uber GC-MS-Spektrenbibliothek, Quantifizierung als Toluolaquivalent.
Kanzerogener Stoff gemaB EU-Kategorie 1A und 1B. Einstufung gemaB Verordnung (EG)

Die Messergebnisse wurden einer Bewertung gemaB dem AgBB-Schema 2024 [1] unterzogen. Fir
die Auswertung der Ergebnisse und die Errechnung der R-Werte wurde die NIK-Liste 2022 zu
Grunde gelegt [1]. In die Summenbewertung gehen alle Stoffe ab einer Einzelstoffkonzentration

> 5 pg/m3 ein (Tabelle 4).

Tabelle 4:

Bewertung der Epoxidharzversiegelung ,, RHONASTON® Megatop” nach dem AgBB-5chema

2024 [1]. A
3 Tage 28 Tage -
Parameter Ergebnis Anforderung Ergebnis Anforderiing §-
[ug/m3] | [mg/m3] [mg/m3] [ug/m3] | [mg/m3] [mg/m3]

AgBB-Schema
TVOCpe; (Cs — Ci6) 113 0,1 < 10,0 <5 0,0 <1,0
Summe SVOC .
(Crs — Cra) <5 0,0 keine <5 0,0 <0,1
summe R 0,2 keine 0 <1
[dimensionslos]
Summe VOC,, nik <5 0,0 keine <5 0,0 <0,1
Summe 1 0,001 < 0,01 0 0,000 | <0,001
Kanzerogene
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3 Tage 28 Tage

Parameter Ergebnis Anforderung Ergebnis Anforderung

[ug/m3] | [mg/m3] [mg/m3] [ug/m3] | [mg/m3] [mg/m3]
DIBt-Parameter
Formaldehyd <5 0,00 keine <5 0,00 <0,120
Zusatzliche Information
Summe VVOC <5 0.0 keine <5 0.0 keine
TVOGi (Cs — Cie) 102 0,1 keine <5 0,0 keine

Die Messergebnisse von Tag 28 wurden einer Bewertung gemaB der franzdosischen VOC-
Verordnung [3] unterzogen. In die TVOC-Bewertung gehen alle Stoffe ab einer Einzelstoffkon-

zentration = 1 yg/m3 ein.

Tabelle 5:

Bewertung der Epoxidharzversiegelung ,, RHONASTON® Megatop” nach der franzésiéchan VOC=

Verordnung [3].

Stoff / Emissionsklasse [ug/m3] E‘rgebnis
Summenwert C B A A+ [pg/m3l 75
Formaldehyd > 120 <120 <60 <10 <5
Acetaldehyd > 400 <400 < 300 <200 <1
Toluol > 600 < 600 <450 < 300 <1
Tetrachlorethen > 500 < 500 < 350 < 250 <1
Xylol (Summe m-, p-, 0-) > 400 <400 < 300 < 200 <1
1,2,4-Trimethylbenzol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 <1
1,4-Dichlorbenzol > 120 <120 <90 <60 <1
Ethylbenzol > 1500 < 1500 < 1000 <750 <1
2-Butoxyethanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 1
Styrol > 500 < 500 < 350 < 250 <1
TvVOC > 2000 < 2000 < 1500 <1000 6

Die Konformitatsaussagen in diesem Bericht unterliegen keinen gesetzlichen oder behordlichen
Normen oder Regeln. Flir Konformitatsaussagen wird das Intervall zwischen Toleranzgrenze und
der dazugehorigen Akzeptanzgrenze zu Null (Sicherheitsband w=0) angenommen, d. h. die
Messunsicherheit ist fir die Anwendung der Prifergebnisse nicht von Bedeutung. Nach ILAC-
G8:09/2019 (Ziffer 4.1 und Ziffer 6) [4] entspricht dies der ,einfachen Akzeptanz” und wird auch
als auch als , geteiltes Risiko” (shared risk) bezeichnet. Fur Untersuchungen im Rahmen dieses Be-
richtes gelten die Beurteilungswerte als eingehalten, wenn der Messwert kleiner oder gleich der
Anforderung ist. Bei dieser gewahlten Entscheidungsregel liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Wert sich auBerhalb der Toleranzgrenze befindet, in Fallen, in denen das Messergebnis genau auf
der Toleranzgrenze liegt (eine symmetrische Normalverteilung der Messwerte vorausgesetzt), bei

50 %.
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5 Angewandte Normen und Spezifikationen

(1] AgBB-Schema, Stand September 2024:
https:/www.umweltbundesamt.de/dokument/agbb-bewertungsschema-2024
aufgerufen am 19. Marz 2025

(2] DIN EN 16516: Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefahrlichen Stoffen - Be-
stimmung von Emissionen in die Innenraumluft (Deutsche Fassung EN 16516:2017+
A1:2020).

(3] Décret no 2011-321 du 23 mars 2011 et Arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des
produits de construction ou de revétement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur
leurs émissions de polluants volatils

(4] ILAC-G8:09/2019: Leitlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitatsaussagen
(Deutsche Ubersetzung des ILAC Dokumentes ,,ILAC-G8:09/2019") Datum der
Ubersetzung: 19.02.2021.
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Zusammenfassung der Untersuchung der Epoxidharzversiegelung
~RHONASTON® Megatop” auf die Emissionen fliichtiger organischer Stoffe

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

- An Tag 28 des Prifkammerexperiments konnte mit dem angewandten Untersuchungsver-
fahren kein kanzerogener Stoff gemaB AgBB-Schema 2024 [1] nachgewiesen werden.

- Die Summenkonzentrationen an fllichtigen organischen Verbindungen (TVOC, TSVOC,
Summe VOC ohne NIK-Werte und Summe R-Werte) lagen an Tag 3 bzw. an Tag 28 unter
den durch das AgBB-Schema 2024 [1] vorgegebenen Grenzen.

- Die Einzelstoffkonzentrationen und die Summenkonzentration an fllichtigen organischen
Verbindungen (TVOCQ) erfillen an Tag 28 die Vorgaben fir die Emissionsklasse A+ der
franzdsischen VOC-Verordnung [3].

Fazit:  Die geprufte Epoxidharzversiegelung ,RHONASTONE® Megatop” erfillt die Anforderun-
gen des AgBB-Schemas 2024 [1] fir die Verwendung von Bauprodukten in Innenrdaumen
und entspricht nach der franzosischen VOC-Verordnung [3] den Anforderungen der
Emissionsklasse A+.

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und Charge. Das Proben-
material wird nach Abschluss der Prifung fir drei Monate bei Raumtemperatur gelagert und
dann beseitigt.

Die Prifung wurde in der Prifstelle Emissionen, Umwelt und Hygiene durchgefihrt, die nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 von der DAkkS mit der Nr. D-PL-11140-11-00 flexibel akkreditiert ist.
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